
TESTS DE RÉSISTANCE À LA TÂCHE

PRODUITS
Observation après

1 h

Observation après

24 h

Observation après

48 h

Acétone intact intact intact

Acide acétique en solution 

à 10 % en poids
intact intact intact

Acide chlorhydrique     

concentré
Auréole bleue

Auréole bleue + perte de 

brillance

Auréole bleue +++ perte 

de brillance

Acide sulfurique concentré
Dégradation du gel coat 

dès ajout du produit

Dégradation totale du gel 

coat

Dégradation totale du gel 

coat

Ammoniaque concentrée Coloration rosée
Coloration rosée + ++ 

perte de brillance

Coloration rosée + perte 

de brillance

Anios sps60 intact intact intact

Aniospray 29 intact intact intact 

Aniosurf premium pur intact intact intact

Argos 2 ND intact intact intact

Bétadine 10% intact intact intact

Carbonate de Sodium intact intact intact

Chlorure de sodium solution 

à 10 %
intact intact intact

Détartrant WC intact intact intact

Deterg anios pur intact intact intact

Eau de Javel Berlingot intact intact
Perte de brillance + 

jaunissement

Eau oxygénée intact intact intact

Eosine intact intact intact

Hydroxyde de sodium absence de tâche
Coloration marron, 

dégradation du gel coat

Coloration marron, 

dégradation du gel coat

Surfanios concentré PH14 intact intact intact

Surfanios premium pur intact intact intact

Surfa safe intact intact intact


